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Auftrag:
Straßenbautechnisches
Baugrundgutachten

Projektbeschreibung:
Die engen Straßen liegen im
Ortszentrum von Gau-Algesheim.
Sie sollen auf ihrer gesamten
Länge von 475 m grundhaft in
Pflasterbauweise erneuert
werden. Ebenso die nur teilweise
vorhandenen Gehwege. Die
Straßen und Gehwege werden
nach Bauklasse IV mit einer Dicke
des frostsicheren Oberbaus von
65 cm hergestellt. Der Baugrund
wurde durch 8 Handschürfe bis in
1 m Tiefe erkundet. Der unter-
schiedlich tragfähige Baugrund
erfordert bereichsweise
einePlanumsverbesserung.

Leistungen:
Erstellung Baugrund-
erkundungskonzept
Baugrunderkundungen mit
firmeneigenem Personal
Durchführung
bodenmechanischer
Laborversuche
Erstellung straßenbautech-
nisches Baugrundgutachten
Umwelttechnische
Untersuchungen
- chemische Analysen
- Eingrenzungserkundung
- Abfallentsorgungskonzept
Zusammenfassende
Darstellung der Ergebnisse in
einem Übersichtsplan mit
Bauvorschlägen
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Aufschluss

Baugrundverhältnisse und
Schadstoffbelastung

Dicke der Gesamtkonstruktion

Tragfähigkeiten
auf Planum

Geplanter Oberbau

E geschätztv2 E = 45 MN/m²v2

Gelände [mNN]

Planumsverbesserung

Ausbau der Quartierstraßen Obere Bein, Untere Bein, Querbein und Hospitalstraße in Gau-Algesheim
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Asphalt
(Beurteilung nach RuVA StB 01)

- Querbein -

101,47 mNN

BS 1

Z1.1, nicht gefährlich,
AVV-Schlüssel 17 03 02

Z1.1, nicht gefährlich,
AVV-Schlüssel 17 03 02

Z1.1, nicht gefährlich,
AVV-Schlüssel 17 03 02

BS 3BS 2 BS 4

0 cm Bodenaustausch (FSS - Material) 10 cm Bodenaustausch (FSS - Material)

75 cm

40 cm Bodenaustausch (FSS - Material)

105 cm

10 cm Bodenaustausch (FSS - Material)

75 cm65 cm

E = 30 MN/m²v2 E = 10 MN/m²v2 E = 30 MN/m²v2

102,19 mNN104,44 mNN 104,29 mNN

Z1.1, nicht gefährlich,
AVV-Schlüssel 17 03 02

E = 45 MN/m²v2

- Hospitalstraße -

104,40 mNN

BS 5

Z1.1, nicht gefährlich,
AVV-Schlüssel 17 03 02

Z1.1, nicht gefährlich,
AVV-Schlüssel 17 03 02

Z1.1, nicht gefährlich,
AVV-Schlüssel 17 03 02

BS 7BS 6 BS 8

0 cm Bodenaustausch (FSS - Material) 20 cm Bodenaustausch (FSS - Material)

85 cm

20 cm Bodenaustausch (FSS - Material)

85 cm

10 cm Bodenaustausch (FSS - Material)

75 cm65 cm

E = 30 MN/m²v2 E = 20 MN/m²v2 E = 20 MN/m²v2

106,66 mNN108,93 mNN 104,87 mNN

Z1.1, nicht gefährlich,
AVV-Schlüssel 17 03 02

- Untere Bein - - Obere Bein -

0.02
Asphalt, schwarz

0.06
Asphalt, schwarz

0.20
Asphalt, schwarz

0.60

Auffüllung, Kies, sandig,
rotbraun, [GI], Bkl. 3

A

1.00

Auffüllung, Sand, kiesig,
schwach schluffig,
olivbeige, Bkl. 3

A

[SU]

0.03
Asphalt, schwarz

0.06
Asphalt, schwarz

0.12
Asphalt, schwarz

0.45

Auffüllung, Kies, sandig, rotbraun,
[GI], Bkl. 3

A

1.00

Auffüllung, Sand, stark kiesig,
schluffig, mit Schluffbrocken,
Ziegel, bei 0,60m Stein
(Kabelabdeckung ?),
graubraun, Bkl. 4

A

[SU*]

0.03
Asphalt, schwarz

0.07
Asphalt, schwarz

0.15

Auffüllung, Kies, sandig, schwach
schluffig, einz. Steine, braun,
graubraun, [GU], Bkl. 3

A

0.75

Auffüllung, Sand, schluffig, schwach
kiesig, einz. Ziegelreste, bei
0,60m Pflasterstein und Metallstange,
graubraun, [SU*], Bkl. 4

A

1.00

Auffüllung, Schluff, tark tonig,
schwach sandig, schwach kiesig,
steif, wn=26,8%, grün, grau, braun,
Bkl. 5

A

[TA]

0.02
Asphalt, 1 bis 2 cm stark, schwarz

0.15
Asphalt, schwarz

0.40

Auffüllung, Sand, stark kiesig,
mit Schotter, rötlich braun, [SI],
Bkl. 3

A

1.00

Auffüllung, Sand, kiesig, schwach
schluffig, einz. Steine bis 20cm
Kantenlänge, graubraun, Bkl. 3

A

[SU]

0.02
Asphalt, schwarz

0.15
Asphalt, schwarz

0.40

Auffüllung, Kies, sandig, schwach
schluffig, rotbraun, Bkl. 3A

1.00

Auffüllung, Sand, schwach
feinkiesig, beige, [SE], Bkl. 3A

[GU]

0.02
Asphalt, schwarz

0.15
Asphalt, schwarz

0.50

Auffüllung, Kies, sandig, schwach
schluffig, rotbraun, Bkl. 3A

1.00

Auffüllung, Sand, kiesig, schwach
tonig, mit Tonbrocken (weich),
gelbbraun, Bkl. 3 (5)

A

[GU]

[ST]

0.01
Asphalt, schwarz

0.15
Asphalt, schwarz

0.30

Auffüllung, Kies, stark sandig,
schwach schluffig, mit Schotter,
einz. Schluffbrocken, braun,
beige, rötlich, [GU],
Bkl. 3

A

1.00

Auffüllung, Sand, stark schluffig,
schwach kiesig, graubeige,
Bkl. 4

A

[SU*]
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0.01
Asphalt, schwarz

0.15
Asphalt, schwarz

1.00

Auffüllung, Sand, stark kiesig,
schluffig, mit Schluffbrocken,
bis 0,80 m Asphaltreste, einz.
Steine bis 22cm Kantenlänge,
graubraun, Bkl. 4

A

[SU*]

Z1.1/DK0

Z1.2/DK0

>Z2/DKI

Z0*/DK0

Z2/DK0

Z2/DK0

Z2/DK0

Z2/DK0

Z1.2/DK0

Z1.2/DK0

Z1.1/DK0 Z1.1/DK0
Z1.1/DK0

Z0*/DK0
Z0*/DK0

Z1.2/DK0
Z1.2/DK0

Z1.1/DK0 Z1.1/DK0

Z1.2/DK0 Z1.2/DK0

Z1.2/DK0
>Z2/DKI

Z1.1/DK0 Z1.1/DK0Z1.1/DK0

Z0*/DK0

Z1.2/DK0
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